Tectyl™ 506-EH U i
Tectyl

Born to protect.

Premium liuotinpohjainen korroosionestoaine

Tectyl 506-EH on liuoksen vahentéja, vahapohjainen, yleiskayttdinen, korroosionestoaine, joka soveltuu laajimmalle

valikoimalle sovellusvaatimuksia ajoneuvojen ruosteenestoon, koneiden ja osien suojaamiseen varastoinnissa. Tectyl 506-
EH suojaa osia sisa- ja ulkovarastoinnissa seka kotimaan ja kansainvélisissa ldhetyksissa. Tectyl 506-EH kovettuu tumman
meripihkan variseksi, vahamaiseksi, lapikuultavaksi, jamakaksi kalvoksi. Tectyl 506-EH on Tectyl 506:n Extra Heavy -versio.

Hyvaksynnat / Suoritustasot Kayttokohteet

Tectyl 506-EH:n maksimaalinen suorituskyky voidaan saavuttaa
vain, kun suojattavat metallipinnat ovat puhtaat, kuivat ja
vapaana ruosteesta, 6ljysté ja teollisuusasteesta seka
Suolasumu min. 40 paivaa substraatin l1ampdtila on 10-35 °C tuotteen soveltamishetkella.
Suolasumu; 5 % NaCl @ 35°C; ISO 9227 NSS (Q-

Suositeltu kuivan kalvon paksuus 50 ym
metalliprofiilin yli

Panels, Type R, ASTM A1008) LeVityS
Kosteus min. 100 paivaa Tectyl 506-EH on suunniteltu kaytettavaksi toimitetussa
Kosteus; 100 % RH; @ 40°C; ISO 6270-2 CH (Q- muodossa. Koostumuksestaan johtuen Tectyl 506-EH:n

Panels, Type R, ASTM A1008) viskositeetti voi muuttua valmistuksen jalkeen ja/tai siihen voi

kertyd vahaa. Varmista aina homogeeninen koostumus

Syklinen korroosio 5 Syklit
ISO 11997-1 Cycle B (LAPAISTY) sekoittamalla ennen kéytt68. Jos tuote muuttuu sakeaksi
kylmavarastoinnin tai liuottimen haviamisen vuoksi levityksen

Sisétilojen suojaus min. 48 aikana, laimenna max. 1-2 % Tectyl 150:113 halutun
(min. kuukautta) kuukautta koostumuksen saavuttamiseksi. Vaara laimennus vaikuttaa

. . kalvon muodostumiseen, kuivumisaikaan ja mahdollisesti
Suojaus ulkona min. 36 i ) o
(min. kuukautta) kuukautta tuotteen suorituskykyyn. Tectyl 506-EH voidaan levittda

matalapaineilmaruiskulla tai siveltimella. Yksityiskohtaiset
tiedot levityksesté I6ytyvat levitystaulukosta.

Poisto

Tectyl 506-EH voidaan méarkavaiheessa poistaa Tectyl
Biocleanerilla, Tectyl 150:114 tai matalapaineisella héyrylla. Jos
kuivunut ja kovettunut Tectyl 506-EH voidaan poistaa Tectyl
Biocleanerilla tai Tectyl 150:1148.

Ominaisuudet & Hyddyt

Superior Protection Sisa- ja ulkopuolinen suojaus

Tectyl 506-EH suojaa korroosiolta suositellulla DFT-arvolla Tectyl 506-EH voi erinomaisen korroosiosuojauksensa ansiosta
varastoinnin, kotimaan ja ulkomaankuljetusten aikana. suojata myds ulkona sailytettavét osat.

Kasittely Taloudellinen

Tectyl 506-EH on helppo levittaa ja helppo poistaa, kun sita ei Koska Tectyl 506-EH:n DFT on vain 50 mikronia, silléa voidaan
enaa tarvita. suojata suuri pinta pienella tuotemaaralla.
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Luotettu vuodesta 1930 Terveys & Turvallisuus

Vuodesta 1930 lahtien Tectyl™ suojaavat pinnoitteet ovat Tama tuote ei todenndkoisesti aiheuta merkittavia terveys- tai
pidentaneet autojen, kuorma-autojen, bussien ja muiden turvallisuusriskeja, kun sita kaytetaan oikein suositellussa
ajoneuvojen kayttoikaa. Tectyl-nimi on synonyymi laadukkaille sovelluksessa ja hyvia henkilkohtaisen hygienian standardeja
pinnoitteille, jotka ovat helppoja levittaa, pitkakestoisia ja noudatetaan. Viitataan Turvallisuustiedotteeseen (SDS), joka on
helposti poistettavia tarvittaessa. saatavilla pyynnosta paikallisen myyntitoimiston kautta.
Lisatietoja Tectyl-tuotteista, ohjelmista ja palveluista saa SUOjele ympé ristoa

osoitteesta www.tectyleurope.com.

Noudata paikallisia maarayksia. Ei saa paastaa viemariin,
maaperéan tai veteen.

Tyyplilliset ominaisuudet Varastointi

Tyypilliset ominaisuudet perustuvat nykyiseen tuotantoon. Vaikka Tectyl 506-EH tulisi sailyttaa lampotiloissa 10-35 °C. Al4 jaadyta
tuleva tuotanto noudattaa Tectyl-spesifikaatioita, vaihteluja voi Tectyl 506-EH:ta. Kevyt sekoittaminen on suositeltavaa ennen
esiintyé. kayttoa. Koostumuksensa vuoksi Tectyl 506-EH voi olla alttiina

jalkikasittelyyn liittyville viskositeettimuutoksille varastoinnin

Tectyl™ 506-EH aikana. Oikeissa séilytysolosuhteissa Tectyl 506-EH on parasta

o ennen 36 kuukautta tuotantopdivamaéaarasta.
Kayttolampotila-alue max. 100°C
kuivattuna ja kovetettuna .
Varoitus
Leimahduspiste 40°C PMCC
Riittava ilmanvaihto on tarpeen kovettumista varten ja jotta
Tiheys @ 20°C 0.87 kg/itr véltetaan syttyvan nesteen muodostuminen. Osittain
Teoreettinen kattavuus 9.4 sqm/Itr kovettunutta kalvoa ei tulisi altistaa syttymislahteille, kuten
@ Suositeltu kuivan kalvon paksuus soihtuille, liekeille, kipindille, liialliselle lammdlle tai soihtuille.
Katso turvallisuustiedote lisdtietoja kasittelysta ja
Haihtumaton osa 53% ensiaputiedosta varten.
Kosketuskuiva @ 20°C 2 tuntia
—— . Huomautus
Kuivumisaika @ 20°C 24 tuntia
Minka tahansa tuotteen lisddminen tdman pinnoitteen paalle tai
Sailytyslampatila 10-35°C alle ei ole suositeltavaa. Lisapinnoitteiden kaytté voi johtaa
Kayttélampétila 10 - 35°C kgm@lhseen yhtc‘aensoplmattomuuteer‘l, mika valkuttaaT taman
pinnoitteen suorituskykyyn kuten Suorituskykytaso-osiossa on
VOC-pitoisuus ISO 11890-2 (10.4) 402 g/Itr todettu. Jos pohjamaali, joka ei ole CorPron suosittama tuote,

on tarpeen, kirjallinen hyvaksynta on hankittava CorProlta.

Tietojen tila
August 08, 2026

Voimassaolo

Nama tiedot koskevat vain seuraavilla alueilla valmistettuja
tuotteita: Eurooppa

https:/tectyleurope.com
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